Rengoring

AV UNISPORT GUMMIMATTA - UNI COLOR & UNI PURCOLOR

Forebyggande atgédrder

Hall s& mycket smuts och frammande material som méjligt
fran golvet genom att se till att de som trdnar inte gar in med
smutsiga skor. Endast rena och torra tréningsskor rekommen-
deras.

Rengoring

Tvatta bort l6s smuts och damm genom att anvanda en hog-
presterande dammsugare. Alternativt anvanda en dammsugare
med roterande borste eller andra kopplingar med stod for
vakuumrenare . Avlagsna smuts som sitter fast med en latt
fuktad trasa.

Borttagning av hart sittande smuts/flackar

Alt 1. Bl6t flacken med en [6sning bestaende av vatten med
en skvatt flytande tval (till exempel handdiskmedel eller ren-
goringsmedel) och gnid med fuktig trasa pé flacken . Skolj
med rent vatten och torka torrt.

Alt 2. Anvéand en rengéringsmaskin med en roterande borste
och integrerad vattenavtappningsfunktion, alternativt
vatdammsugare eller annan liknande rengéringsmaskin.

Tatningsmassa for enklare underall

Unisport gummimatta har en pords yta som kan absorbera
vatskor. Om dessa vétskor inte torkas bort , kan mégelbildning
eller lukt uppsta. For att forhindra absorption av vétskor,
rekommenderar vi att man anvander en 2 - komponent

PU vattentdt tatningsmassa, t.ex. RZ som enkelt appliceras

pa golvet efter installation. RZ kan bestéllas och levereras
tillsammans med golvet.

Om RZ-TURBO

En [6sningsmedelsfri och luktfri, 2-komponents tatningsmassa
for langsiktigt skydd av elastiska golv i konstmaterial. Tatnings-
massan dr enkel att applicera och torkar snabbt. Resultatet
efter behandling blir en matt, ogenomtranglig och skyddande
yta. Ger golvet ett elastisk och robust skyddande ytlager med
stark motstandskraft mot tung, mekanisk nétning och kemiska

angrepp.

unisport.com

Applicering av RZ-TURBO

Golvbeldggningen maste vara ren, torr och helt fri fran oljeba-
serat medel. Vid behov bér en grundldggande rengéring goras
innan lacken appliceras. Se till att det finns tillracklig luftcirku-
lation i anldggningen. Undvik luftutkast, direkt sol samt stang
av golvvarmesystemet i tid.

1. Lat bada komponenterna acklimatiseras till rumstemperatur.
Skaka sedan bada komponenterna ordentligt innan anvandning.
2. Hall komponent B (hardare) i kapseln for komponent A
(lack), stéang behéllaren och blanda bada komponenterna ge-
nom att skaka den i ca. T minut. Efter det, vanta ca. 5 minuter
for att undvika luftbubblor i emulsionen. Sténg behallaren
omedelbart efter att blandningen anvands.

3. Applicera lacken med en fargrulle med korta fiber (12mm
mikrofiber). Fordela lacken i tvarriktning och folj samma rikt-
ning for att undvika rander/nyanser pa ytan. Polar och dverflo-
dig massa fordelas ut omedelbart alt torkas bort.

4. Den lackade ytan &r gdngbar efter minst 12 timmars torktid.
Maximal styrka och effekt uppnas efter ca. 7 dagar.

5. Tatning - Vid sma skador over tiden kan den forseglade ytan
repareras snabbt och enkelt med hjalp av "RZ Refresher” -satsen.

Teknisks data RZ-TURBO

Forpackning Komponent A / Tatningsmassa (lack): 5.0 L
Férpackning Komponent B / Hardare: 0.5 L

Hallbarhet: 9 manader (o6ppnad)

Forvaring: Torrt, 5 —30°C

Temperatur vid applicering: 15 — 25°C, vid >35% - <65%
relativ luftfuktighet

Tidsatgang: Ca 2 tim (vid 20°C / 60% relativ luftfuktighet)
Torktid: Minimum 12 timmar

Maximal effekt/styrka: Efter ca 7 dagar

Lyster: Extra matt

pH-vérde: 7.2 - 7.8

Gis-kod: W1 DD

Kemisk resistans: Enligt DIN 68861/1B

Dosering: Normalt slitage, 50 ml/m? (ca 110 m? per set).
Hogt slitage, 100 ml/m? (ca. 55 m? per set)
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